


1ère étape   Moulage 

Ecouter les consignes de sécurité 
• pas de poudre dans les yeux ni dans la bouche 
• Utiliser la scie délicatement  
Ecouter les consignes de propreté 

1) Prendre 2 parties de moule opposées et les mainte-
nir avec 2 pinces (si utilisation de planchettes) ou 4 
pinces. 

2) Dans le petit verre, verser 6 ml d’eau. 

3) A l’aide d’une cuillère en plastique, verser 20 ml de 
poudre dans le bécher. Puis y ajouter l’eau qu’il 
faut bien mélanger. 

4) Verser le mélange dans le moule jusqu’à ce que le 
cône d’alimentation soit rempli. 



1) Vider le bécher dans le seau. 

2) Rincer le bécher dans la bassine. 

2ème étape Nettoyage des béchers 

3ème étape    Questionnaire 



4ème étape    Démoulage 

5ème étape    Nettoyage 

1) Après 30 min de durcissement, retirer le marteau 
des 2 parties du moule. 

2) A l’aide de la scie égoïne, scier délicatement le 
cône d’alimentation. 

Ton marteau est maintenant terminé ! 
(pense à le repérer avec une étiquette à ton nom) 

1) Avec les doigts, retirer toutes les particules de 
céramique du moule. 

2) A l’aide de la spatule, gratter la céramique de la 
table. 

Merci ! 


